Reinigung und Pflege versiegelter/behandelter Boden

Grundsitzliches:

Fiir eine hohere Lebensdauer und ein gutes Aussehen der versiegelten Oberfliche bedarf es regelméBiger
Reinigung und Pflege mit abgestimmten Pflegemitteln. Konsequenterweise empfehlen sich unsere folgenden
Pflegesysteme:

Zur richtigen Auswahl des Pflegesystems, den ,,Pflegeberater* in unserer Programm-Ubersicht mitbeachten. Hier
werden weitere wertvolle Hinweise gegeben. Die folgenden Pflegealternativen werden empfohlen:

1. Fiir versiegelte/beschichtete Oberflichen:
d.h. ein geschlossener und intakter Film im empfohlenen Siegelaufbau wird vorausgesetzt.
Es gibt folgende Alternativen:

a) wasserbasierte, selbstglinzende Pflegemittel (die rutschhemmende Pflege):

L 93 Everclear Reinigungs- und Pflegemittel pur und als Wischzusatz
L 93 Everclear Stop Reinigungs- und Pflegemittel pur und als Wischzusatz
L 93 Everclear Antistatik Reinigungs- und Pflegemittel pur und als Wischzusatz

Die Grundreinigung (=Entfernung der Pflegefilme) und Fleckentfernung erfolgt mit:
L 94 Cleaner-Wachsentferner wasserbasiert

Produkte dieser Kategorie glanzen ohne Polier-Vorgang. Sie sind bei sachgerechter Verwendung
rutschhemmend. Voraussetzung fiir den Einsatz der wasserbasierten Pflegeprodukte ist, daf der
Siegelfilm ausreichend geschlossen ist. Weist er Beschéddigungen auf oder ist er lediglich imprigniert,
so sollte System b) angewandt werden bzw. die Siegelschicht wird erneuert.

b) losemittelbasierte, wachshaltige Pflegemittel (die Polish/Fliissigwachs-Pflege):

L 92 Fitpolish ,,Supermild* mit Zusatz natiirlicher Rohstoffe, rutschhemmend (Polierverfahren)

Die Grundreinigung (=Entfernung der Pflegefilme) und Fleckentfernung erfolgt mit:
L 91 Cleaner/ Wachsentferner-Fufibodenreiniger 16semittelhaltig

Produkte dieser Kategorie miissen poliert werden.
Bei nicht sachgerechter Pflege kann steigende Glittegefahr entstehen.

2. Fiir geolte/gewachste Boden mit ,,Classic-Ol-High-Solid“-System:
Geodlte und gewachste Boden miissen ausschlieSlich mit einem wachshaltigen Pflegemittel gepflegt werden.
Folgende Alternativen stehen zur Auswahl:

a) losemittelbasierte, wachshaltige Pflegemittel (die Polish/Fliissigwachs-Pflege):

L 92 Fitpolish ,,Supermild* mit Zusatz natiirlicher Rohstoffe, rutschhemmend (Polierverfahren)
L 92 Fitpolish Stop ,,Supermild* mit Zusatz natiirlicher Rohstoffe, (DIN 18032) extra rutschhemmend
(Polierverfahren)

Die Grundreinigung (=Entfernung der Pflegefilme) und Fleckentfernung erfolgt mit:
L 91 Cleaner/ Wachsentferner-Fufibodenreiniger 16semittelhaltig

Produkte dieser Kategorie miissen poliert werden.
Bei nicht sachgerechter Pflege kann steigende Glittegefahr entstehen.

b) wasserbasierte Pflegemittel (die rutschhemmende Pflege):

Aqua-Satin-Polish Reinigungs- und Pflegemittel pur und als Wischzusatz

Die Grundreinigung (=Entfernung der Pflegefilme) und Fleckentfernung erfolgt mit:
L 94 Cleaner wasserbasiert oder
L 91 Cleaner/ Wachsentferner-Fufibodenreiniger 16semittelhaltig
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3. Fiir geolte Boden mit ..Classic-Ol-Rustikal*:

Auch hier ist keine wasserbasierte Pflege zu empfehlen, es sei denn die Oberflache ist vollkommen
geschlossen (nicht mehr offenporig).

Folgende Alternativen stehen zur Verfiigung:

a) Olpflege fiir gedlte FuBbdden:
Diese Oberflichen werden mit unserem Spezialpflegemittel Classic-Pflegedl gepflegt.
Dieses Produkt mufl mit dem griinen Pad poliert werden.

Die Grundreinigung (=Entfernung der Pflegefilme) und Fleckentfernung erfolgt mit:
L 91 Cleaner/ Wachsentferner- FuBlbodenreiniger l6semittelhaltig

b) l6semittelbasierte, wachshaltige Pflegemittel (Die Polish/Fliissigwachs-Pflege):
L 92 Fitpolish ,,Supermild* mit Zusatz natiirlicher Rohstoffe, rutschhemmend (Polierverfahren)

Die Grundreinigung (=Entfernung der Pflegefilme) und Fleckentfernung erfolgt mit:
L 91 Cleaner/ Wachsentferner- Fufibodenreiniger 16semittelhaltig

Produkte dieser Kategorie miissen poliert werden.
Bei nicht sachgerechter Pflege kann steigende Glattegefahr entstehen.

Allgemeine Hinweise:

1. Schonfrist
Achtung: In den ersten 2 Wochen nur trocken reinigen und keine Teppiche auflegen. Mobel und andere
schwere Einrichtungsgegenstinde vorsichtig einbringen. Bei imprignierten Boden ist sofort nach der
Durchtrocknung (8-10 Tage), jedoch spétestens vor einer starken Beanspruchung wie z.B. Tanzen mit einem
der obigen Pflegemittel (nicht mit wasserbasierten) manuell oder maschinell zu pflegen.

2. Pflegeanleitung nachweisbar iibergeben
Der Parkettleger sollte bei Abschlul der Arbeiten den Auftraggeber gezielt auf diese optimalen Pflegemittel

ansprechen und bei Ubergabe und mit der Rechnung (nachweisbar) die ,,Pflegeanleitung fiir versiegelte
HolzfuBboden gem. DIN 18 356 iibergeben, die weitere wertvolle Hinweise beinhaltet.

3. Wohnklima
Die Werterhaltung des HolzfuB8bodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordern die Einhaltung eines
gesunden Raumklimas. Etwa 20 — 23 °C und 50 — 60 % relative Luftfeuchtigkeit. Diesen geringen Aufwand
dankt der HolzfuBBboden durch dauerhafte Schonheit. Bei ldngerer Einwirkung von trockener Luft sinkt die
Feuchtigkeit des Holzes und das Volumen des Holzes verringert sich. Hierdurch entstehen Fugen. Bei zu
hoher Luftfeuchtigkeit kann Holz quellen, was eventuell zu Schiden am Boden fiihren kann.

4. Eindeutige Empfehlung
Die Oberflichenbehandlung aller FuBboden unterliegt, je nach Beanspruchung, einem natiirlichen

Verschlei3. Deshalb ist eine regelmiaBige Reinigung und Pflege erforderlich. Die Gewéhrleistung fiir die
Oberflachenbehandlung des HolzfuBBbodens ist nur dann gegeben, wenn das vom Hersteller vorgeschriebene
Pflegesystem angewendet wird.

5. Produkt-Merkbléitter beachten!
Zur richtigen Auswahl und Anwendung sind unsere einzelnen aktuellen Produkt-Merkblétter zu beachten!

6. Pflege-Fibel beachten!
Zur Auswahl und Anwendung sind unsere einzelnen Pflege-Fibeln zu beachten!
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