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Produkt: AquaSeal®2KPU

Hersteller: Berger-Seidle GmbH
Mavybachstr. 2
67269 Griinstadt/ WeinstraRe

Auftrag: Bestimmung der Farblassigkeit von Gebrauchsgegenstanden
bei Prifung mit Speichel- und Schweisimulanz

Priifmethodik: Bestimmung der Farblassigkeit von Gebrauchsgegenstinden
Teil 1: Prifung mit Speichelsimulanz — DIN 53160-1:2010
Teil 2: Prifung mit SchweiRsimulanz — DIN 53160-2:2010

Priifbericht: 2519208 - Teil 2

Priifergebnisse:

Bei der Prafung zur Bestimmung der Farblassigkeit von Gebrauchsgegenstinden gegeniiber
Speichel- und SchweiRsimulanz gemaR DIN 53160:2010, Teil 1 ,,Priifung mit Speichelsimulanz®

und Teil 2 ,Priifung mit Schweifsimulanz®, wurden keine erkennbaren Farbinderungen (Grad 5)
festgestellt.

Dresden, 27.05.2019
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