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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung des PFI darf die Expertise nicht auszugsweise verwendet werden. Bewertung erfolgt ohne 
Berücksichtigung der Messunsicherheit. Restliches Untersuchungsmaterial wird nach 10 Wochen vernichtet. In Einzelfällen kann eine Untervergabe an andere geeignete Prüflaboratorien erfolgen. 
Ein Verzeichnis der akkreditierten Prüfverfahren und unsere geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen können auf unserer Internetseite eingesehen werden und werden Ihnen auf Anfrage gerne 
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  Auftraggeber:  Berger-Seidle GmbH, Maybachstraße 2, DE-67269 Grünstadt/Weinstr. 

 
  Auftrag:  Untersuchung von Materialien 

 
  Auftrag:  2021-04-28 K. Hoffmann  Eingangsdatum:  2021-04-29 

 
  Prüfgegenstand  

wie erhalten: Prüfplatte, AquaSeal ElasticStar 

 

 
  Untersuchungsergebnisse: 
   

 
  Prüfung von Bodenbelägen, Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften 
  DIN 51130 
 Parameter Einheit Ergebnis 

    
    

 Korrigierter mittlerer Akzeptanzwinkel ° 8,29 

 Klasse der Rutschhemmung - R 9 

 

 
  Anmerkung: 
   

 Korrigierter mittlerer Akzeptanzwinkel Klasse der Rutschhemmung 

 6° - 10° R 9 

 > 10° - 19° R 10 

 > 19° - 27° R 11 
 

 Zuordnung der korrigierten mittleren Gesamtakzeptanzwinkel zu den Klassen der Rutschhemmung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Dipl.-Ing. (FH) L. Vijselaar  Dr. K. Schulte 
  (Abteilungsleitung / Department Management)  (Institutsleitung / Managing Director) 
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