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Auftraggeber:

Auftrag:

Auftrag: 2007-04=16 Hr. Breetzke

Prüfgegenstand: Bodenbelag Bez.1, 2 x beschichtet mit

Untersuchu ngsergebnisse:

Versiegelte Seite

Berger-Seidle Siegeltechnik GmbH, Maybachstraße 2, DE-67269 GrünstadUWeinstr.

U ntersuchung von Materialien

Eingangsdatum: 2007-04-16

Classic-Oil 100-Pro

Prüfunq von Bodenbelägen, Bestimmung der rutschhemmenden Eiqenschaften

DtN 51130

Anmerkunq:

Konigierter mittlerer Akzeptanzwinkel Klasse der Rutschhemmung

6" - 10" R9

> 10" -'1 9' R'10

19' 27' R'1 1

Zuordnung der korrigierten mittleren Gesamtakzeptanzwinkel zu den Klassen der Rutschhemmung

Der bei der Prüfung ermittelte korrigierte mittlere Akzeptanzwinkel ist der Klasse R
Die Klasse R 10 schließt die darunterliegende Klasse R 9 ein.
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Parameter Einheit Ergebnis Anforderung Beurt

erfüllt
ailung

nicht
erfüllt

Korrigierter mittlerer Akzeptanzwinkel 11,6

Klasse der Rutschhemmung R10
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